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内容简介

GB/T 2085《铝粉》分为两个部分：
  ——第1部分：空气雾化铝粉；
  ——第2部分：球磨铝粉。
  本部分为GB/T 2085的第2部分。
  本部分是对GB/T 2083-1989《涂料铝粉》、GB/T 2084-1989《发气铝粉》、GB/T
2086-1989《易燃细铝粉》的整合修订。
本部分代替GB/T 2083-1989、GB/T 2084-1989、GB/T 2086-1989。
  本部分与GB/T 2083-1989，GB/T 2084-1989、GB/T 2086-1989相比，主要变化如下：
——规定并采用了全新的牌号表示方法；
——新增加了FLQ45A、FLQ355C、FLQ80B、FLQ63A、FLQ80C、FLQ63B等六个牌号，
并对其理化性能做出了明确规定；GB/T 2085《铝粉》分为两个部分： 
——第1部分：空气雾化铝粉；  ——第2部分：球磨铝粉。   本部分为GB/T
2085的第2部分。  本部分是对GB/T 2083-1989《涂料铝粉》、GB/T
2084-1989《发气铝粉》、GB/T 2086-1989《易燃细铝粉》的整合修订。 本部分代替GB/T
2083-1989、GB/T 2084-1989、GB/T 2086-1989。  本部分与GB/T 2083-1989，GB/T
2084-1989、GB/T 2086-1989相比，主要变化如下：
——规定并采用了全新的牌号表示方法； ——新增加了FLQ45A、FLQ355C、FLQ80B、F
LQ63A、FLQ80C、FLQ63B等六个牌号，并对其理化性能做出了明确规定； 
——检验方法采用了GB/T 6987《铝及铝合金化学分析方法》、YS/T
617《铝、镁及其合金粉理化性能测定方法》的相关规定； 
——细化了“包装、标志、贮存、运输”的内容； 
——增加了“订货单（或合同）内容”。  本部分由中国有色金属工业协会提出。  
本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。 
本部分由东北轻合金有限责任公司负责起草。 
本部分主要起草人：石广福、宋晓辉、王雪玲、任柏峰、刘德飞。 
本部分所代替标准历次版本的发布情况为：  ——GB/T 2083-1980、GB/T 2083-1989；  
——GB/T 2084-1980、GB/T 2084-1989；  ——GB/T 2086-1980、GB/T 2086-1989。
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