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内容简介

GB／T 15825 金属薄板成形性能与试验方法》分为8个部分：
——第1部分：成形性能和指标；
——第2部分：通用试验规程；
——第3部分：拉深与拉深载荷试验；
——第4部分：扩孔试验；
——第5部分：弯曲试验；
——第6部分：锥杯试验；
——第7部分：凸耳试验；
——第8部分：成形极限图(F1D)测定指南。
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