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内容简介

GB／T 5158《金属粉末还原法测定氧含量》分为四个部分：
  ——第1部分：总则；
  ——第2部分：氢还原时的质量损失(氢损)；
  ——第3部分：可被氢还原的氧；
  ——第4部分：还原一提取法测定总氧量。
  本部分为GB／T 5158的第4部分。
  本部分等同采用IS0 4491—4：1989《金属粉末
还原法测定氧含量第4部分：还原一提取法测定总氧量》。
  为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：
  a) “本国际标准”一词改为“本部分”；
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